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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Sampel bahan baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nama kain : Katun twill 
Warna  : Hitam 
Jenis serat : Kapas 

Nama kain : Katun twill 
Warna  : Merah  
Jenis serat : Kapas 

Nama kain : Katun prima 
Warna  : Merah 
Jenis serat : Kapas 

Nama kain : Satin velvet 
Warna  : Merah 
Jenis serat : Poliester 
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Lampiran 2. Hasil pengujian jenis serat 

1. Uji Pembakaran 

No. Nama kain Asap Bau 
Sifat dan Hasil 
Pembakaran 

Gambar 

1. 
Katun twill 

(lusi) 
Putih Kertas 

Meneruskan 
dan halus 

 

Kapas 

 
Katun twill 

(pakan) 
Putih Kertas 

Meneruskan 
dan halus 

2. 
Katun prima 

(lusi) 
Putih Kertas 

Meneruskan 
dan halus 

 

Kapas 

 
Katun prima 

(pakan) 
Putih Kertas 

Meneruskan 
dan halus 

3. 
Satin velvet 

(lusi) 
Putih Plastik 

Tidak 
meneruskan 
dan keras 

 

Poliester 

 
Satin velvet 

(pakan) 
Putih Plastik 

Tidak 
meneruskan 
dan keras 

 

2. Uji Pelarutan 

No. Nama kain 
Pelarut 

Gambar H2SO4 
70% 

Metil 
Salisilat 

HCl 

1. Katun twill Larut Tidak larut Tidak larut 

 

Kapas 100% 
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2. 
Katun 
prima 

Larut Tidak larut Tidak larut 

 

Kapas 100% 

3. Satin velvet Tidak larut 
Larut jika 
dibakar 

Tidak larut 

 

Poliester 100% 
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Lampiran 3. Care label 
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Lampiran 4. Diagram hasil survei 
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