
52  

LAMPIRAN 
 

 
Lampiran 1. Pengujian Viskositas Pengental 

 

Jenis 

Pengental 

Waktu 

Penyimpanan 

 
Gambar 

Keterangan 

(cPs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alginat 100% 

 
 
 
 

 
0 hari 

 

 

 
 
 
 

 
20.250 

 
 
 
 

 
1 hari 

 

 

 
 
 
 

 
22.050 

 
 
 
 

 
2 hari 

 

 

 
 
 
 

 
20.650 
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3 hari 

 

 

 
 
 
 

 
19.700 

 
 
 
 

 
4 hari 

 

 

 
 
 
 

 
18.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asam 

Poliakrilat 

100% 

 
 
 
 

 
0 hari 

 

 

 
 
 
 

 
20.500 

 
 
 
 

 
1 hari 

 

 

 
 
 
 

 
20.300 
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2 hari 

 

 

 
 
 
 

 
19.850 

 
 
 
 

 
3 hari 

 

 

 
 
 
 

 
19.400 

 
 
 
 

 
4 hari 

 

 

 
 
 
 

 
18.550 
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Lampiran 2. Pengujian Viskositas Pasta Pencapan 

 

Jenis 

Pengental 

Waktu 

Penyimpanan 

 
Gambar 

Keterangan 

(cPs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alginat 100% 

 
 
 
 

 
0 hari 

 

 

 
 
 
 

 
15650 

 
 
 
 

 
1 hari 

 

 

 
 
 
 

 
17000 

 
 
 
 

 
2 hari 

 

 

 
 
 
 

 
16450 
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3 hari 

 

 

 
 
 
 

 
14750 

 
 
 
 

 
4 hari 

 

 

 
 
 
 

 
13450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asam 

Poliakrilat 

100% 

 
 
 
 

 
0 hari 

 

 

 
 
 
 

 
16350 

 
 
 
 

 
1 hari 

 

 

 
 
 
 

 
16150 
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2 hari 

 

 

 
 
 
 

 
15150 

 
 
 
 

 
3 hari 

 

 

 
 
 
 

 
14550 

 
 
 
 

 
4 hari 

 

 

 
 
 
 

 
13900 
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